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Dane techniczne:
e Kolor: czarny
e Minimalna temperatura pelnego obkurczenia: 1202C
e Dobre wlasciwosci izolacyjne i mechaniczne
e Odporne na promieniowa nie UV
¢ Na zamodwienie dostepna rowniez wersja bez kleju
Srednica min. przed obkurczeniem Srednica maks. po obkurczeniu Grubos¢ scianki | Dtugos¢
Symbol
[mm] [mm] [mm] [m]
HRA2-8-2 8 2 1.6 1.22
HRA2-12-3 12 3 2 1.22
HRA2-16-5 16 5 2.2 1.22
HRA2-22-6 22 6 2.4 1.22
HRA2-28-6 28 6 2.5 1.22
HRA2-33-8 33 8 2.5 1.22
HRA2-40-12 40 12 2.5 1.22
HRA2-55-16 55 16 2.7 1.22
HRA2-65-19 65 19 2.9 1.22
HRA2-75-22 75 22 1.22
HRA2-85-25 85 25 1.22
HRA2-95-25 95 25 1.22
HRA2-115-34 115 34 3.2 1.22
HRA2-140-42 140 42 3.3 1.22
HRA2-160-50 160 50 3.3 1.22
HRA2-180-58 180 58 3.3 1.22
HRA2-205-65 205 65 3.3 1.22
HRA2-235-65 235 65 3.7 1.22
HRA2-265-75 265 75 3.8 1.22
HRA2-300-75 300 75 3.8 1.22
HRA2-350-100 350 100 4.2 1.22
HRA2-380-150 380 150 4.2 1.22
HRA2-410-150 410 150 4.2 1.22
Wiasnosci Test Wynik testu
Temperatura pracy UL 224 -55°C do +110°C
Wytrzymatosé ASTM D 2671 >14MPa
Wydtuzenie ASTM D 2671 400%
Skurcz wzdtuzny UL 224 do -10%
Mimosrodowos¢ ASTM D 2671 <30%
Starzenie cieplne 158°C/168 hrs >12MPa >300%
Palnos¢ VW-1 Niepalna
Wytrzymatos¢ dielektryczna IEC 243 >20kV/mm
Opornos¢ skrosna ASTM D 2671 >10"Qcm
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Wiasnosci Test Wynik testu
Zachowanie w kontakcie z Cu ASTM D 2671 zaliczony

Korozja Cu UL 224 Nie powoduje

Wytrzymatos¢ na pekniecia (50°C) ASTM D 1693 brak pekniec¢
Absorpcja wody (23°C/ 14 dni) ISO 62 <0.15%
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